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b)Angoli 4 fissaggi;
c)nella restante sup. del terrazzo 1
fissaggio ogni 2 mq.
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MANTO IMPERMEABILE E FISSAGGIO

MANTO IMPERMEABILE E _u_mm>OO_O |
NUMERO DI FISSAGGI PER ML e PER |

a)Perimetro 1 fissaggi / ogni 50 cm;
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MANTO IMPERMEABILE E FISSAGGIO ,
NUMERO DI FISSAGGI PER ML e PER ,
MQ:

a)Perimetro 1 fissaggi / ogni 50 cm;
b)Angoli 4 fissaggi;

c)nella restante sup. del terrazzo 1
fissaggio ogni 2 mq.
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| ASPIRATORI: |
W Nel vecchio rivestimento verra praticato un W
| foro circolare di diametro pari a quello del |
| camino del FUGATOR. In questo modo,

W una volta messo in opera I'aspiratore, il

| vapor acqueo potra diffondere sia da sotto
W il vecchio manto che da sotto il nuovo
|

I

|

|
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XX

rivestimento. Quest'ultimo verra incollato a
fiamma sul FUGATOR badando di non
chiudere l'intercapedine determinata dai
piedini del piatto.
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Numero 1 aspiratore ogni 30 mq. I
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PARTICOLARE 2 - BOCCHETTONI E SCARICHI D'ACQUA
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BOCCHETTONI E SCARICHI D'ACQUA

Posa di bocchettoni di scarico pluviale

Posa di bocchettoni per scarico di acque pluviali fabbricato in gomma sintetica E.P.D.M, Etilene Propilene Diene Monomero. Il bocchettone che comprende una flangia ed una prolunga, € posto in opera
tra due strati di membrane impermeabilizzanti.

Caratteristiche tecniche

Altezza .. .. 200 mm

Diametro 100-110-120-125-140- 150 - 160 - 200 mm
Carico a rottura ASTM D412 ............ 35 kg/cm?2

Allungamento a rottura ASTM D412 .. 350 %

Durezza ASTM D 2240 .................... 805

Resistenza allo strappo ASTM D624 .. 25 kg/cm

Lunghezza della prolunga ................ 230 mm

Su un supporto pulito e asciutto, applicazione di una vernice di aderenza in ragione di 250 g/m2. Posa, a famma di una pezza in membrana bituminosa di dimensione superiore alla flangia del
bocchettone. Saldare a fiamma la membrana di impermeabilizzazione sul bocchettone. La membrana raffreddata verra tagliata con precauzione sul perimetro interno dello scarico del bocchettone. La
congiunzione tra flangia e membrana sara verificata con l'aiuto della punta della cazzuola. Posa ad incastro del parafoglie.

RIGONFIAMENTI E PIEGHE

Procedere all'apertura dei rigonfiamenti con l'aiuto di un cutter. Rialzare le parti tagliate ed asciugare
la faccia inferiore cosi messa a nudo. Riscaldare il supporto per mezzo del bruciatore in modo da
fondere la parte inferiore tagliata. Risaldare in aderenza totale al supporto I'insieme delle
parti tagliate e saldare sui tagli effettuati una striscia di guaina.

Incollare e livellare il bitume eccedente per mezzo di una cazzuola riscaldata.

PARTICOLARE 3 - MANTO IMPERMEABILE E FISSAGGIO

RILEVATO VERTICALE
® Rimozione e taglio del rilevato verticale.

VERIFICA DEL PIANO DI POSA DEI VERTICALI
Le superfici messe a nudo saranno livellate per mezzo di un rasante cementizio per regolarizzazioni di
murature, intonaci e stuccature di porosita superficiali .
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RIMOZIONE DELLE SCOSSALINE ESISTENTI AMMALORATE

profilo metallico \ . L . . \ .
Rimozione ed eliminazione delle scossaline esistenti ammalorate

membrana impermeabilizzante
bitume distillato polimero elastomerica
4 mm

RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO GABBIA DI FARADAY E CANALINE DI IMPIANTO

nuovo manto impermeabile
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IMPERMEABILIZZAZIONE

A cavallo delle giunzioni della membrana esistente verra posata a fiamma una membrana impermeabilizzante
composita pluristrato in bitume distillato polimero di 5 mm di spessore (EN 1849-1), autoprotetta con scagliette

di ardesia, costituita da uno strato superiore in bitume distillato polimero elastoplastomerico con temperatura

di rammollimento palla e anello (EN 1427) di 150°C, uno strato inferiore in bitume distillato polimero elastomerico
con ripresa elastica (NF XP 84-360) del 300 % e una armatura composita, stabilizzata,ad alta resistenza alla
perforazione in "tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo Spunbond, impregnata con bitume distillato
polimero elastomerico che sara munita di speciali strisce termoadesive di 1 mm ca. di spessore spalmate

sul 40% della faccia inferiore che aderendo per sfiammatura solo parzialmente, consentiranno la diffusione
dell'umidita intrappolata dal vecchio manto evitando bolle e condense.

BOCCHETTONI, DETTAGLI E PREPARAZIONE DI FINITURE
RIMOZIONE DI BOCCHETTONI
Rimozione ed eliminazione dei bocchettoni
_ ok | bocchettoni esistenti saranno rimossi.
@ SUPPORTO ESISTENTE
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO ESISTENTE
Pulizia del supporto
_ Le superfici messe a nudo saranno pulite .

o

Fissaggio Meccanic

soglia cm: 3

OLAIO ADERENZA DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE ESISTENTE: FISSAGGIO MECCANICO

Fissaggio del pacchetto esistente per mezzo di fissaggi - GNG-8,0xL - Acciaio al carbonio _

NUMERO DI FISSAGGI PER ML e PER MQ: ﬁ\
fissaggio di elementiisolanti,  Perimetro 1 fissaggi / ogni 50 cm; Angoli 4 fissaggi; nella restante sup. del terrazzo 1 fissaggio ogn
realizzate in acciaio al carbonio,

MURO ) : S
rivestimento in zinco lamellare

membrana impermeabilizzante
bitume distillato polimero elastomerica
4 mm

Profilo metallico
Membrana ¥

impermeabilizzante
bitume distillato
polimero
elastomerica
di 4 mm

Membrane impermeabilizzanti bitume distillato
polimero composite Smm, pluristrato, resistenti al
fuoco B roof (t2) ,con autoprotezione minerale ad
alta resistenza alla grandine certificata RGS
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fase di distacco e depolverata
superficiali risultanti mediante

mediante energica spazzolatura a secco con bruscone di saggina duro e rimozione delle polveri
aspiratore elettrico.
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PARTICOLARE 4 - TRATTAMENTO MURI ESTERNI ED INTERNI
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Rimozione, stoccaggio e riposizionamento ad ultimazione lavori della Gabbia di Faraday e di tutte le canaline esistenti.

‘ RISANAMENTO PARETI INTERNE: H=3,00
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7 SUPERFICI SOGGETTE A RIMOZIONE COMPLETA DEGLI INTONACI (fino a linea idrostatica) 7

1-Rimozione totale degli esistenti intonaci sino al raggiungimento della muratura sottostante,
per un altezza pari alla linea igrostatica, spazzolatura energica a secco delle superfici
con successiva aspirazione delle polveri superficiali.

2-Applicazione in due mani successive, a spruzzo a bassa pressione ( 0,4 bar)
sulle murature, sino a saturazione, di inibitore salino. prima mano - inmediatamente a seguito
della rimozione dell'intonaco. Seconda mano - a 7gg. dalla prima quale fondo di aggancio.

3-Formazione di intonaco macroporoso deumidificante, idrorepellente altamente traspirante, armato
centralmente con rete in fibra di vetro per intonaci, previa applicazione di mano di rinzaffo

coprente (sbruffatura) con malta idrorepellente antisalina. Tale operazione dovra essere eseguita
"fresco su fresco" sull'inibitore salino.

4-Finitura delle superfici mediante applicazione di intonachino a civile per esterni (grana media) sempre
dato in due mani a rasare e rifinito superiormente o con fratazzo di spugna o con fratazzo di plastica.

5-Tinteggiatura delle superfici con idropittura silossanica. Si avra cura di evitare in maniera tassativa
I'utilizzo di primer o fissativi sintetici che riducano la traspirabilita delle superfici, a tale scopo si
consiglia di utilizzare come primer la stessa pittura sopra descritta diluendola abbondantemente

( 35-40% di acqua, tipo "latte di calce") in prima mano e procedendo con le mani successive
riducendo in maniera graduale la diluizione sino al raggiungimento della copertura desiderata.

7mc_um_»_u_0_ OGGETTE A REVISIONE DEGLI INTONACI 7

1-Asportazione dell'intonaco staccato e deteriorato (si prevede una superficie pari al 20 % della superficie totale);
2-Spazzolata dell'intera superficie;

3-Ripristino della formazione di intonaco su tutte le parti in cui &€ stato rimosso, con applicazione di nuovo intonaco della stessa farrura di quello esistente;
4- Rasatura di tutte le facciate con stucco emulsionato.

5- Tinteggiatura con idropittura silossanica.
| RISANAMENTO PARETI INTERNE: |

1-Raschiatura di vecchie tinte;

2-Rasatura;

3-Applicazione di isolante;

4-Tinteggiatura con pittura a base di silicati.
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7 LASTRE DI TRAVERTINO INTERNE ED ESTERNE

1-Rimozione delle lastre distaccate o in fase di distacco;
2-raschiatura e pulizia delle superfici di attacco;

3-incollaggio con idomeo adesivo.

OPERE IN FERRO (SCALA ESTERNE IN FERRO) - PARTICOLARE 6

Le strutture in ferro del fabbricato si presentano ricoperte in alcuni punto da ruggine e sfarinatura della vernice.

La riqualificazione di tutte le parti in ferro (scala esterna) con particolare riferimento alla travi, pilastri e parapetti, dovranno essere accuratamente risanate.

Il ciclo di lavorazione prevere la spazzolatura, carteggiatura e spolverata di tutte le superfici sino all'asportazione totale della ruggine incoerente e dei residui di vernice
sfarinanti. Nei Punti con ruggine friabile si procedera alla rimozione della polvere residua della spazzolatura con uno straccio umido, quindi applicando un convertitore di
ruggine, seguendo le indicazioni della relativa scheda tecnica.

Sulle superfici cosi ottenute, sia quelle trattate con il convertitore sia le altre non trattate, dovra essere applicata a pennello una doppia mano di fondo antiruggine ad alta
adesione, il prodotto andra preventivamente ben rimescolato e se necessario si utilizzera un apposito diluente indicato nella scheda tecnica, rispettando i tempi di
essiccazione tra una mano e l'altra.

Successivamente si procedera alla verniciatura finale di tutta la struttura con due o piu mani a coprire di smalto opaco (come quello esistente) nei tempi e modalita di
applicazione previsti al produttore. Il colore dovra essere lo stesso oggi esistente, o0 comunque scelto sulla campionatura il piti possibile simile a quello esistente e
concordato con la Direzione Lavori.
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