Materiale lamiera acciaio Fe 360 spessorel5

sagomata con taglio plasma.

dopo il faglio sbavare con molatura e se necessario raddrizzare.

La superficie di appoggio deve essere liscia per permetfere l'accoppiamento
con le basi delle viti di livello.

La posizione relativa delle forature deve essre rispettata tra i fori

, non ¢ importante rispetto il perimetro della piastra

La posizione esatta dei fori sara definita in seguito
Oltra ai fori rappresentati prevedere N° 6 fori ©20
per i tasselli di fissaggio, in posizione da definire
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